
ELE KT RorEc H N t c xt zxu S ea u i u sr Av
Pod lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja

Aisb protokolu : 50391 4-01 /01

Virobek:
Tvp:
Jmenovit6 hodnoty:

Vfrobni dislo:

Vfrobce:

ilililril ||il rilil lrl]il|llilrililuillrlilllril ilil ililillilr]il r]r lil!ilil1il fll
Poiet stran:8

Poiet piiloh/Pocet stran piiloh:-/-
Zn.:Rl

Datum vyddni:2.2.2006

ChrSni6ka - odolnd ddlend trubka

160 /110 ,200 /160

pr[rm6r 110,160 mm

SITEL, spol.  s r .  o.,
Nad Elektrdrnou 411,106 00 Praha 10 - Slatiny,
eesk6 republika

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vfrobni misto:

eiselnik vfrobk0
Objednavatel:

Svlcarsko

EZU: 022205

SITEL, spol.  s r .  o.,
Baarova 957115,140 00 Praha 4, Ceskd republika

Podetzkou5enfch vzork0: 2 ks

Vzorky piedloZeny dne: 9.11.2005

Misto provedeni zkou5ek: Elektrotechnickf zku5ebni 0stav, s.p.

ZkouSky prov6ddny v dob6 od 18.1 .2006 do 2.2.2006

Jin6 fdaje: materi6l neni samozh65ivf

Vfrobek zkou5en podle: esru rru 50086-196+21:04
csN EN 50086_2_4:96+41 :01

zpracovat: t *"rofliriL; ,
,/

Schvdlil: Jy'n Hlavati,
techrfic-kffidquci

zku5ebni laboratoie 3T)

Elsltrotrchnleli zkule0nt fstav, s.X.
Pod Lis€m 129

171 02 Praha 71
-14.

Vysledky zkouSek uveden6 v protokolu se tikaji pouze zkou5en6ho piedmetu a jsou zm6ieny s piesnosti poZadovanou zkusebnim pfedpisem. Bez
pisemndho souhlasu EZU nesml bit tento protokol reprodukovdn jinak neZ celf! Pokud se z6kaznik uvedeni v tomto protokolu odkazuje na slu:by
gZU jaXo akreditovane laboratoie, musi pouiivat formulaci typu ,,Zkouseno EZU, laboratoii akreditovanou CIA k uvedenim zkou5k6m, registradni
eislo akreditovan6 laboratofe 1 056'.

E-mail: testing@ezu.cz
http://www.ezu.cz

Te l . :2661041 ' t l Fax: 284680070


