
   1. Poškození čela bubnu - mechanicky

vyštípnutá prkna na obvodu čela               
do 10 cm

zlomené nebo chyb ějící prkno na čele             
1 ks nad 20cm

10% 20%

zlomená nebo chyb ějící prkna na čele              
2 ks a více zlomené nebo nalomené čelo                   

50% 100%

poni čený okraj čela na obvodu                            
do 5 cm 

poni čený okraj čela na obvodu                            
nad 5 cm 

50% 100%


